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Resumo:

Os implantes osseointegraveis sdo uma alternativa de tratamento que necessita,
dentre varios fatores, de uma quantidade adequada de tecido 6sseo. Em casos de
quantidade insuficiente podemos utilizar enxertos de diferentes materiais. Dentre
eles podemos destacar os substitutos 6sseos, como o sulfato de calcio (SCa). O
objetivo deste trabalho foi avaliar o papel do SCa frente a regeneracdo 6ssea, em
defeitos de tamanho critico na calvaria de ratos. Foram utilizados 40 ratos Wistar,
machos, com peso entre 180 e 200 g divididos em 2 grupos contendo 20 animais
cada (teste — SCa; controle — Bio-Oss®). Posteriormente, cada um dos 2 grupos
foram divididos em 4 outros baseado nos periodos de espera para cicatrizacao (15,
30, 45 e 60 dias) totalizando 8 sub-grupos (4 sub-grupo teste e 4 sub-grupo
controle). Realizou-se defeito circular de 8 mm de diametro que foi preenchido com
SCa (teste) ou osso bovino liofilizado — Bio-Oss® (controle) e recobertos por uma
membrana de colageno reabsorvivel. Apos o periodo de cicatrizacdo os animais
foram mortos, as amostras coletadas, fixadas, descalcificadas e submetidas ao
processamento histolégico para inclusédo em parafina. Os cortes foram corados com
hematoxilina e eosina. Os defeitos preenchidos por SCa desenvolveram nucleagbes
centrais, aos 15 dias de observacdo, ndo apresentaram resposta inflamatoria
importante e ndo desenvolveram fibrose. O SCa foi rapidamente reabsorvido e
nenhum dos defeitos apresentou total regeneracdo ao final dos 60 dias de
observacdo. Os defeitos preenchidos por Bio-Oss® apresentaram aos 15 dias
formacdo Ossea sobre a membrana de colageno. Os granulos de Bio-Oss®
induziram osteoconducédo e ao final de 60 dias alguns defeitos apresentaram-se
substituidos por 0sso. Concluimos que o SCa apresentou resultados piores do que o
0sso bovino liofilizado em termos de osso neoformado em todos os tempos de
observacéo.
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